DOBRA | ZL A KOROZJA

Instytut Katalizy

i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk

Korozja to proces stopniowego niszczenia materiatow,
gtéwnie metali, spowodowany reakcjami chemicznymi
lub elektrochemicznymi zachodzacymi na granicy ze-

tkniecia tych materiatéw z otaczajacym srodowiskiem.

Korozja moze prowadzi¢ do znacznych strat ekono-
micznych oraz zagrozen dla zdrowia, moze by¢ przy-
spieszona przez obecnosc wody, tlenu oraz zanie-
czyszczen. Oszacowano, ze w skali globalnej korozja
hiszczy rocznie nawet ok. 25 mln ton stali. Wedtug
danych z roku 2010 $Swiatowe roczne straty korozyj-
ne, w przeliczeniu na jednego mieszkanca, wynosity
1000-1500 $.

Ochrona metali przed korozja odbywa sie przez:

»  Wyeliminowanie czynnikéw odpowiedzialnych za
procesy korozyjne ze srodowiska, np. eliminacja
wilgoci, stosowanie wymieniaczy jonowych w celu
usuniecia rozpuszczonych w wodzie soli, zobojet-
nianie substancji o odczynie kwasnym.

e Stosowanie substancji zmniejszajacych szybko$¢
korozji (inhibitoréow).

¢ Zmiana potencjatu elektrodowego metalu.

+ Stosowanie powtok ochronnych, takich jak farby,
lakiery, powtoki cynkowe czy chromowe.

+ Galwanizacja, czyli proces pokrywania powierzch-
ni metalowej innym metalem [np. cynkiem, chro-

mem), ktdry jest bardziej odporny na korozje.

Materiaty metalowe, takie jak stopy tytanu, stopy
na bazie kobaltu, a takze stal nierdzewna sa czesto
stosowane jako implanty nosne do naprawy lub za-
stapienia chorych, uszkodzonych tkanek. Maja duza
wytrzymatosc, rozciagliwosc i sa biokompatybilne
w warunkach in vivo. Elementy wykonane z wyzej wy-
mienionych stopow pozostaja w organizmie po zabie-
gu. Minusem ich uzywania jest fakt, ze taki implant
musi zostac usuniety chirurgicznie po odbudowie wta-
sciwych tkanek. Materiaty te moga by¢ zastapione sto-
pami biodegradowalnymi, wykonanynmi np. ze stopow
magnezu badz cynku, ktére pozostaja w organizmie
w okresie od 12 do 24 tygodni po wszczepieniu. W tym
czasie zarastaja naturalna tkanka, po czym ulegaja
rozktadowi. Potencjalny pacjent moze unikna¢ dodat-
kowej operacji, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka

i niepotrzebnego stresu.

Przedstawimy 3 doswiadczenia obrazujace sposoby
ochrony metali przed korozja
1. Galwanizacja, czyli proces pokrywania powierzch-
ni innym metalem (niklem)
Plazmowe pokrywanie metali tlenkami
3. Dziatanie powtok ochronnych takich jak farby i la-

kiery
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